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Lauffldachen in Stillen sollen eine hohe Trittsicherheit bieten, den Klauenabrieb im richtigen
AusmaB sicher stellen, leicht zu reinigen und langfristig kostengiinstig sein.

Nur ein rutschfester Untergrund ermdglicht den Tieren eine natiirliche Bewegung. Der Gang
eines Rindes ist unter optimalen Bedingungen eher raumgreifend und nicht zuriickhaltend bis
vorsichtig, wie es in vielen Féllen beobachtet werden kann.

Ein tbermiBiger Abrieb kann vor allem im Klauenspitzenbereich sehr schnell zum
Freiliegen der Lederhaut und nachfolgend zu schwerwiegenden Problemen fiihren.
Ungeniigender Abrieb dagegen fiilhrt zu {lberméfigem Léingenwachstum, die
Belastungsverhéltnisse werden somit zum Ballen hin verdndert. Glatte Laufflichen
begiinstigen zudem die Gefahr des Ausrutschens und behindern dadurch eine physiologische
Bewegung der Tiere.

Zur Beurteilung der Rutschfestigkeit stehen verschiedene Messverfahren zur Verfiigung.

Die SRT-Messung ist als Standardverfahren eingefiihrt und bietet die Moglichkeit, die
Oberflachenrauhigkeit des eingebauten Baustoffs zu iiberpriifen sowie den zu erwartenden
Sanierungserfolg abzuschétzen und nachfolgend zu kontrollieren.

Tab. 1: Klassifizierung von Stallboden nach SRT-Werten (nach Weber, 1985)

SRT- Beurteilung
Wert
-40 zu glatter Boden
40-50 Trittsicherheit ungeniigend
50-60 Trittsicherheit geniigend bis gut
60-70 Trittsicherheit gut
70-80 Trittsicherheit sehr gut, evtl. schon zu rau
werdend

Die Trittsicherheit hidngt jedoch nicht nur von der Baustoffqualitit, sondern auch vom
,Laufflichenmanagement® ab. Zur objektiven Beurteilung der Rutschfestigkeit unter den
betrieblichen Nutzungsbedingungen eignet sich die Gleitreibwert-Messung mit dem
sogenannten p-Meter der DLG-Priifstelle Grof-Umstadt. Bei diesem Messverfahren kann im
Gegensatz zur SRT-Messung auch die Oberflichenprofilierung bzw. der Spaltenanteil
mitberiicksichtigt werden. Die derzeitigen Kosten fiir ein solches Priifverfahren liegen bei
rund 400,- € je Betrieb und Tag.

Neue Stallboden konnen bei ausreichender Erfahrung bei der Verlegung relativ problemlos
an die optimalen Werte hinsichtlich der Rutschfestigkeit heranreichen. Problematisch ist der
»Alterungsprozess®. So ist bei Betonboden die Betonqualitit und die Qualitit der Verlegung
von herausragender Bedeutung. Ein Klassifizierung in ,,Festigkeitsklassen* erlaubt eine
Beurteilung der zu erwartenden Haltbarkeit des Reibungswiderstandes.



Tab. 2: Haltbarkeit von verschiedenen Bodenbeligen hinsichtlich des
Reibungswiderstandes (SRT-Wert) (nach Reimann und Freiberger, 1998, Herrmann,
1997)

Alter neu 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Beton C25/30 (bisher B25) 71 48 36

Beton C 30/37 (bisher B35) 74 63 56

Gussasphalt 85 74 73 58

Dabei hat Beton der Festigkeitsklasse C30/37 (bisher B35) einen um 20-30% erhohten
VerschleiBwiderstand gegeniiber C 25/30 (bisher B25), seine fachgerechte Herstellung ist
jedoch nur in einem Transportbetonwerk moglich, da hier geringe Wasserzementwerte (<0,5)
gewdhrleistet werden konnen. Hartsteinzuschlige im Korngrof3enbereich > 4 mm kdnnen die
Rutschfestigkeit und Haltbarkeit verbessern. Ein eigenmichtiges Zumischen von Wasser zum
,Weichermachen* an der Baustelle fiihrt zu erheblichen Qualititsverlusten. Zur Sicherung
der Betonqualitdt ist eine sachgerechte Nachbehandlung von Laufgingen und Passagen
notwendig. Diese sollten bei Temperaturen iiber 10 °C mindestens 6 Tage und bei
Temperaturen unter 10 °C mindestens 12 Tage mit einer Plastikfolie abgedeckt werden.
Grundsatzlich ist eine hohe Betonfestigkeit der beste Garant fiir die lange Erhaltung der
Trittsicherheit. Deshalb sollten auf mechanisch stark beanspruchten Fliachen (v.a.
Entmistungsbahnen) ein Beton der Giite C 30/37 (bisher B 35) oder hoher eingesetzt werden.
Spaltenelemente DIN 206 haben eine Betongiite von mindestens C35/45 bei einer
Wasser/Zementzahl von maximal 0,45 und erfiillen somit, sofern es sich um gepriifte
Herkiinfte (Priifzeichen Beton) handelt, die Mindestanforderungen.

Gussasphalt zeigte sich in verschiedenen Untersuchungen deutlich haltbarer als Beton (siche
Tabelle 2). Nur eine fachgerechte Verlegung des Gussasphaltes durch erfahrene
Spezialfirmen garantiert eine optimale Rutschfestigkeit von Anfang an. Falsche
Verarbeitungs- und Umgebungstemperaturen (Einbau bei Frost) konnen zu erheblichen
Qualitdtsméngeln fithren und sind nicht zu akzeptieren.

Neben der Baustoffgiite ist aber auch die Laufflaichenbewirtschaftung von erheblicher
Bedeutung fiir die Trittsicherheit. Auf ausreichend rauen Laufflichen bildet sich bei zu
starkem Gefille, kurzen Reinigungsintervallen, guter Stallliiftung und Sonneneinstrahlung
hiufig ein Schmierfilm, der die Trittsicherheit erheblich beeintrachtigt. Hier besteht ein
wesentlicher Widerspruch zwischen den Anforderungen an Stallklima und Hygiene auf der
einen und der Trittsicherheit auf der anderen Seite.
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Das Profilieren der Oberflache ist eine Methode, die sowohl bei der Neuverlegung als auch
zur Sanierung beschrieben wird. Zur Sanierung wird v.a. in Stallungen gegriffen, die keine
ausreichende, messbare Rutschfestigkeit mehr zeigen (siehe Abschnitt ,,Haltbarkeit*). Dabei
kann das Friasen die Trittsicherheit erhohen, beeinflusst aber nicht die Betonfestigkeit. Je
besser die Betonfestigkeit ist, um so ldnger wird der Stallboden auch ohne Frisen trittsicher
bleiben (siche Abschnitt ,,Haltbarkeit™).

Zur Profilierung wird bereits bei der Herstellung des Bodens gegriffen. Dabei konnen Rillen
oder Hexagon-, Rauten- oder rechteckige Muster gestaltet werden. Ein gleichméaBiges
Einpressen der Muster sollte stets mit einer Walze durch erfahrene Personen durchgefiihrt
werden, Paddeln o.4. filhrt zu keinem einheitlichen Ergebnis. Dabei entstehende, scharfe
Risskanten sind unbedingt zu beriicksichtigen. Nachtriagliches Einfrdsen mit speziellen
Frisern muss die ausreichende Bedeckung der Armierungseisen gewdhrleisten. Beim
Auftreten der Klaue wird Kot und Fliissigkeit in die Rillen (0,5 cm bis 1 cm tief, 0,5 cm bis 5
cm breit) verdriangt, die Sohlenfliche erhdlt so rascher Kontakt mit der eigentlichen
Bodenoberflache. Zudem soll die Klaue bei Wegrutschen durch die Rillen rascher ,,gestoppt*
werden. Folgende Uberlegungen miissen dabei beriicksichtigt werden: In den USA sind
profilierte Boden meist spiilentmistet, bei uns lduft {iblicherweise ein Schieber iiber die
Oberfliche. Die Reinigung der gepressten bzw. gefrdsten Vertiefungen gestaltet sich also
schwierig, die Bildung von Keimreservoiren wird gefordert. Multifaktorielle Erkrankungen
mit infektioser Genese wie Mortellaro’sche Krankheit, Klauenfiule und Ballenhornfiule
sind zu bedenken. Beim Ausgleiten kann die Klaue an einer Rillenkante entlang rutschen, die
Klauenwand wird entlang der weillen Linie gequetscht bzw. zur Seite gepresst und erheblich
abgenutzt. Im Zusammenhang mit Klauenrehe konnen entlang einer bereits geschwichten
weillen Linie nun Schmutz und Keime leichter Eindringen, Defekte entlang der weiflen Linie
entstechen (White Line Disease). Wihrend sich das vollflichige Frdsen von planen
Laufgédngen bewihrt hat, sind Sanierungsverfahren wie Sdaurebehandlung oder Hochstdruck-
Dampfstrahlen als Spezialverfahren fiir Spaltenbdden anzusehen.

Asphaltboden

Auch eine sorgfiltige Verlegung des Gussasphaltes durch erfahrene Spezialfirmen ist
Grundvoraussetzung fiir einen sauberen und moglichst trockenen Stall. Hinsichtlich der
héufig zu beobachtenden ,,Pfiitzenbildung* muss von der entsprechenden Verlegefirma die
konkrete Vermeidung dieser gefordert werden. Ist die Oberfliche eines Gussasphaltes zu
abrasiv, kann hier nachtriglich kaum mehr Einfluss genommen werden. Durch ein
Abschleppen mit einem Beton- oder Stahlgewicht und eine Verschmutzung der Oberfldache
nach Bezug des Stalles kann eine geringgradige Reduzierung des Abriebes erreicht werden.
Die Sanierung derartig rauer Oberflachen ist kostenintensiv und nur durch Neuverlegung
oder Verlegung von Gummimatten moglich. Andererseits stellt der Einbau von Gussasphalt
eine geeignete Moglichkeit zur Sanierung glatter Betonbdden dar. Walzasphalt ist fiir den
Stallbereich weniger geeignet, da er sich hiufig nach einiger Zeit an der Oberfldche ablost.

Spaltenboden

Die Sanierung von Spaltenbdden durch ein Aufrauen der Oberflache ist moglich, wird aber
nicht empfohlen. Durch die Alterung des Betons kann es an der Unterseite der



Spaltenelemente bereits zu Auflosungserscheinungen kommen, durch die Riittelbewegungen
der Frasmaschine konnen diese verstirkt werden, z.T. wurde das Ausbrechen von Beton und
Freilegen der Armierungseisen beobachtet (Achtung: diese miissen von mind. 4 cm Beton
iiberdeckt bleiben). Vollflichiges Frasen wie Profilieren von Spaltenbdden fiihrt in der Regel
zum Ausbrechen der Kotabrisskante.

Abb. 1 Vergleich zwischen Sdurebehandlung (I.) und Einsatz einer Frise (r.), deutlich erkennbare
Ausbriiche an der Kotabrisskante sind beim Frisen kaum zu verhindern

Hierdurch kommt es haufig zu einem iibermédfigen Hornabrieb an Klauenspitze und
Tragrand bis hin zum Durchlaufen. Vor dem Aufrauen sollten stichprobenartig einige
Spaltenelemente auch auf der Unterseite untersucht werden. Ansonsten ist eine Verlegung
neuer Spaltenelemente notwendig. Ein ,,Auffrischen* der Oberfliche durch Saurebehandlung
ist ebenfalls moglich. Untersuchungen der LVVG Aulendorf zeigen eine zumindest
mittelfristige Verbesserung der Oberflachenrauhigkeit. Die in den Versuchen verwendeten
Saduren unterscheiden sich jedoch erheblich in Threr Handhabung und Umweltrelevanz.
Phosphorsdure (H3PO4) und Salzsdure (HCI) sind stark dtzend auf Haut und Atemwege.
Dartiiber hinaus wirkt Salzsdure stark korrosiv und enthélt hdufig deutliche Verunreinigungen
mit Schwermetallen. Einfacher in der Handhabung ist die Zitronensdure (Kaffeemaschinen-
Entkalker), die nach einer alkalischen Vorreinigung auf die noch feuchte Oberfliche
aufgestreut werden kann. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit wird die Oberfliche mit Wasser
abgespiilt. Saurereste, die dabei in die Giille gelangen sind unbedenklich und koénnen
freigesetztes Ammoniak binden. Niitzlicher Nebeneffekt der Sdurebehandlung ist die
desinfizierende Wirkung.
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Abb. 2 Durch eine Siurebehandlung kann die Oberfliichenrauhigkeit von Spaltenbéden voriibergehend
verbessert werden ohne den Boden zu beschiidigen

Ein weiteres Verfahren zur Aufarbeitung von Spaltenboden stellt das Hochstdruck-
Dampfstrahlen dar, bei dem die Laufflichen intensiv mit einem Wasserdruck von 1600 bis
1800 bar gereinigt werden. Dieses Reinigungsverfahren erfolgt durch Spezialfirmen und
befindet sich noch in der Entwicklungsphase.

Gummiauflagen

Das raumgreifende Schreiten, das Rinder und Milchkiihe auf der Weide zeigen, aber auch die
natiirlichen Fortbewegungsformen wie Trab und Galopp, sowie Verhaltensweisen wie
kaudales Lecken usw. sind in vielen Stallungen kaum mehr zu beobachten. Zuriickzufiihren
ist dies in den meisten Féllen auf den nicht optimal artgerechten Untergrund. Die
Trittsicherheit auf ebenen, harten Flachen ist eingeschriankt, ein Abfedern der Belastung bei
derartigen Bewegungsabldufen durch den Untergrund entféllt vollstindig. In jlingster Zeit
wurden und werden deshalb Gummibeldge entwickelt, die auf bereits bestehende
Laufflachen, sowohl perforierte als auch planbefestigte, aufgebracht werden konnen. Sie sind
geeignete Gestaltungsmoglichkeiten bei Neubauten und Sanierung. Die Unterseite der
Matten ist mit regelmdfigen Gumminoppen versehen, so dass beim Auftreten der Klaue
diese den Gummi herunterdriicken kann und etwas einsinkt. Dadurch erhélt die Klaue Halt.
Die Reinigung erfolgt wie iiblich, d.h. auf perforierten Flichen (die Gummimatten werden
z.T. maBangefertigt und befestigt) soll der Kot durchgetreten werden. Hier ist die Lauffldche
oft sogar sauberer als vorher, da sich die Tiere auf den nachgiebigen Gummibdden
offensichtlich mehr bewegen und der Kot an dem flexiblen Untergrund weniger anhaftet. Im
Falle eines automatischen Schiebers wird dieser der neuen Bodenhdhe angepasst und soll nun
problemlos die Giille abschieben.

Problematisch erscheint die Ansammlung von Schmutz und Keimen unter den Matten,
insbesondere bei Betriecben mit gehduft auftretender Mortellaroscher Krankheit und
Klauenfiule. In Betrieben mit hohem Keimdruck wire eine regelmifBige Reinigung und
Desinfektion an sich auch unter den Matten wiinschenswert, da an den Mattenkanten die
Giille immer wieder hochgepresst werden konnte. Dariiber hinaus sollte beim Auftreten
infektioser Erkrankungen besonderer Wert auf die Forderung der Immunabwehr gelegt
werden, das heif3t, die Hautbarriere stirken und Stoffwechselbelastungen reduzieren.
Untersuchungen zeigen einen nachweisbaren Riickgang des Schweregrades von
Erkrankungen entlang der Klauenwand (White Line Disease). Die Hiufigkeit typischerweise



bei Klauenrehe zu beobachtenden Blutungen an der Sohlenflache geht ebenfalls zuriick. Das
Hornwachstum verdndert sich durch den verédnderten Abrieb, ist aber durch eine regelmifBige
Klauenpflege alle 4-6 Monate problemlos beherrschbar. Weitere Untersuchungen werden fiir
diese Bodenform durchgefiihrt.

Einfluss von Gummimatten auf die
Klauenform und Wachstum

+2,9 mm/Ménat ]
+1,3 mm/Morfat

Gummimatte Beton

Abmessungen von Klauen, Haltungsversuch Mastbullen, 18. Versuchswoche,
LVVG 2004

Abb. 3: Klauen auf Gummimatten zeigen ein verstiirktes Lingenwachstum, einer ungiinstigen Stellung ist
durch regelmiiflige Klauenpflege entgegen zu wirken. Eine grofiere Konkavitit beugt Druckschéden vor.

Fazit

Nach 5 bis 10 Jahren Nutzungsdauer geniigen viele Laufflichen nicht mehr den
Anforderungen der Tiere. Zur Verbesserung der Laufflichenqualitit bieten sich verschiedene
Sanierungsverfahren an, die sich in Eignung und Kosten deutlich unterscheiden. Wéhrend
frasen, profilieren und asphaltieren fiir planbefestigte Laufflachen gut geeignet sind, kommen
fiir Spaltenboden eher oberflichenaggressive Reinigungsverfahren zum FEinsatz. Eine
Sonderstellung nehmen die Gummiauflagen ein, die sowohl bei planbefestigten als auch bei
perforierten Boden zum Einsatz kommen konnen. Als derzeitiges Optimum erscheint aus
Sicht der Klauengesundheit die Kombination aus Spaltenboden, Gummiauflage und
Spaltenschieber, die sowohl gegen infektidse als auch mechanische Klauenschidden eine gute
Prophylaxe darstellt. In wieweit sich Kombination aus weichen Gummilaufflichen und
abrasiven Laufbereichen auf den Klauenzustand auswirken, ist derzeit noch offen.



